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Testy temperaturowe od 80 zł/h Cena zależna od: 
•	 rodzaju próbki – tego, czy dana próbka 

może zniszczyć komorę 
•	 rodzaju badania
•	 czasu pracy operatora 

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Testy z wilgotnością od 90 zł/h

Testy UV od 90 zł/h

Testy temperaturowe od 45 zł/h Cena zależna od: 
•	 rodzaju próbki – tego, czy dana próbka 

może zniszczyć komorę
•	 rodzaju badania
•	 czasu pracy operatora 

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Testy z wilgotnością od 50 zł/h

Testy UV od 50 zł/h

Testy z użyciem NH3 

Testy z kondensacją wilgoci 

Testy z mgłą solną

Testy cykliczne (z zimnym 
powietrzem z pomieszcze-
nia, bądź klimatyzowanym, 
ciepłym powietrzem)

od 120 zł/h Cena zależna od: 
•	 rodzaju próbki – tego, czy dana próbka 

może zniszczyć komorę 
•	 rodzaju badania
•	 czasu pracy operatora 
•	 wykorzystanych czynnik korozyjnych

TEST według normy: PN-EN 
61701:2012 – testowanie 
modułów fotowoltaicznych 
(PV) w korozyjnym środo-
wisku mgły solnej. 

TEST dla 2 modułów

od 8000 zł/
TEST

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

BADANIA ŚRODOWISKOWE

Duża komora klimatyczna/PV4500/ACS

Mała komora klimatyczna/DM340C/ACS

Komora korozyjna/CCT 3600 FL AKES NH3



Odporność modułu na 
uderzenia gradem 
lub innych wyrobem

od 90 zł/h Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

TEST według normy: PN EN 
61215-2:2017-05 – moduły 
fotowoltaiczne (PV) do 
zastosowań naziemnych. 

TEST dla 2 modułów

od 5000 zł/
TEST

Odporność modułu na 
uderzenie ciałem miękkim – 
wahadło

TEST według normy: PN EN 
61215-2:2017-05 – moduły 
fotowoltaiczne (PV) do 
zastosowań naziemnych. 

TEST dla 2 modułów

od 2000 zł/
TEST

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

TEST według normy: PN EN 
12600:2004 – Szkło w bu-
downictwie. odporność  
na uderzenie wahadłem
Udarowa metoda badania  
i klasyfikacja szkła płaskiego

od 2000 zł/
TEST

Odporność modułu na 
uderzenie ciałem twardym – 
wahadło

TEST według normy: PN EN 
61215-2:2017-05 – moduły 
fotowoltaiczne (PV) do za-
stosowań naziemnych. 
TEST dla 2 modułów

od 2000 zł/
TEST

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Uderzenie gradem

Uderzenie ciałem miękkim

Uderzenie ciałem twardym / wahadło



Odporność modułu na 
działanie wiatru (parcie/ 
ssanie) 

TEST według normy: PN EN 
61215-2:2017-05 – moduły 
fotowoltaiczne (PV) do za-
stosowań naziemnych. 

TEST dla 2 modułów

od 5000 zł/
TEST

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Regulamin EKG ONZ nr 
43: Przepisy dotyczące 
homologacji materiałów 
oszklenia bezpiecznego 
i ich montażu w pojazdach

TEST: Kontrola szkła wg. 
Regulaminu EKG ONZ nr 43: 
1) Badanie wytrzymałości 
na uderzenie kulą
2) Badanie odporności na 
wysoką temperaturę

Test dla 4 próbek

od 2000 zł/
TEST

Cena zależy od liczby próbek. W cenie jest 
zawarty gotowy arkusz interpretacji wyników.

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Parcie/ssanie

Badanie homologacyjne



Tworzenie profili 
trójwymiarowych

Morfologia powierzchni

Topografia powierzchni

Wyznaczanie grubości 
warstw

od 150 zł/
próbka

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Topografia powierzchni
Wyznaczanie grubość 
warstw

od 120 zł/
próbka

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Statyczny i dynamiczny kąt 
zwilżania

od 50 zł/
próbka

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Wyznaczenie energii 
powierzchniowej

od 100 zł/
próbka

BADANIA TOPOGRAFII POWIERZCHNI

Profilometr optyczny/Sensofar PLu Neox

Profilometr stykowy/Dektak XT/Bruker

Goniometr przenośny/PGX+/Rycobel



Obserwacja. Pomiary (2D) od 50 zł/h Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Analiza wielkości i ilości 
cząstek w roztworze.

od 50 zł/h The price includes only the study, without a 
specially prepared report urządzenia

Krzywe lepkości

Granica płynięcia

Tiksotropia

od 200 zł/
próbka

The price includes only the study, without a 
specially prepared report urządzenia

Mieszanie i mielenie 
materiałów

od 30 zł/h Do 300g wsadu

BADANIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ I ANALIZY FRAKCJI

Mikroskop optyczny/DMS 1000/Leica

Morphologi G3S/Malvern

Reometr rotacyjny/Kinexus Pro/Malvern

Homogenizator/Speedmixer Mixmann DAC 400.1 FVZ



Pomiar twardości

Moduł Younga

Adhezja warstw 
– scratch test

od 230 zł/
próbka

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Badania twardości 
materiałów

od 50 zł/
próbka

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

BADANIA MECHANICZNE

Nanotwardościomierz/ Nanoindenter UNHT3/Anton Par

Twardościomierz Vickersa/SHVS-500 SUNPOC



BADANIA MIKROSKOPII WYSOKOROZDZIELCZEJ

AFM/5500M/HITACHI (Atomic force microscopy)

Obrazowanie 
nano i mikrostruktury

od 200 zł/h Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.
Wynik jest automatycznie generowany i 
przesłany do klienta w formie elektronicz-
nej. SEM + EDS – cena mniejsza. Analiza EDS 
od 150 zł/próbka.

Analiza, interpretacja wyników oraz raport 
– dodatkowa opłata. 

Analiza EDS od 200 zł/
próbka

Topografia powierzchni 
w skali nano

Chropowatość

Pomiar sił lateralnych

Kelvin Probe

Mapowanie przewodności/
oporności materiałów

od 400 zł/h Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników oraz 
raport – dodatkowa opłata.

SEM EDS/REGULUS 8230/HITACHI (Scaning electron microscopy with Energy dispersive spectroscopy)



PREPARATYKA PRÓBEK DO BADAŃ

NAPYLARKA/Q150 T

Nanoszenie warstwy 
Au, Ag, Cr, Pt

od 20 zł/
próbka

Cena zależna od użytego targetu oraz 
grubości warstwy.

Polerowanie i frezowanie 
jonami Ar+

Cross section

od 50 zł/h Cena zależna od rodzaju próbki.

Ozone Cleaner – 
Czyszczenie wzbudzonym 
promieniowaniem UV 
oraz ozonem

od 30 zł/
próbka

Cena zależna od rodzaju próbki.

Ion Milling System/IM4000 Plus/Hitachi

Zone SEM II



BADANIA SPEKTROSKOPOWE/ SKŁADU CHEMICZNEGO

Spektrometr Ramana/LabRAM HR EVOLUTION/Horiba Scientific

Analiza jakościowa

Analiza ilościowa (przy 
dostępności wzorc); 
wzmacniacz elektroniczny 
pozwala na pomiar 
ultrasłabych sygnałów

od 250 zł/h Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników 
oraz raport – dodatkowa opłata.

Analiza spektralna w pod-
czerwieni

Analiza jakościowa

Analiza ilościowa (przy 
dostępności wzorca)

Analiza jakościowa 
mikrostruktury przy użyciu 
mikroskopu

od 250 zł/h Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników oraz 
raport – dodatkowa opłata.

Spektrometr FTIR/Nicolet iS50/Thermo Scientific



PREPARATYKA PRÓBEK DO BADAŃ

Elipsometr/SEMILAB SE-2000

Wyznaczanie grubość 
warstw

Właściwości optyczne

Współczynnik załamania 
światła (n) i absorpcji (k)

Porowatość materiałów

Wł. optyczne w funkcji 
wilgotności i temperatury

od 250 zł/h Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie 
elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników oraz raport 
– dodatkowa opłata.

Analiza ilościowa profilu 
głębokości różnych warstw 
do 1 cm

Analiza jakościowa,  
ilościowa względna

od 250 zł/
próbka

Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie 
elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników oraz raport 
– dodatkowa opłata.

Skład pierwiastkowy 
w ciałach stałych

Mapa rozkładu pierwiastków 

Analiza punktowa

Analiza liniowa

od 200 zł/
próbka

Wynik jest automatycznie generowany 
i przesłany do klienta w formie 
elektronicznej.

Analiza, interpretacja wyników oraz raport 
– dodatkowa opłata.

GDS (Glow Discharge Spectrometer)

EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy)



USŁUGI DODATKOWE

Quadrocopter DJI Matrice 210 + Kamera  termowizyjna DJI Zenmuse XT2

Wykonanie zdjęć 
termowizyjnych - kamera 
o rozdzielczości 640x512 
pikseli, zakres wykrywanych 
temperatur:
od -40°C do 550°C

od 1200 zł Nalot na obiekt z kamerą termowizyjną

od 2000 zł Nalot na obiekt z kamerą termowizyjną 
z wykonaniem raportu

Skaner laserowy 3D 
do obiektów makro, 
wykorzystywany 
do pomiarów 
i inwentaryzacji: budynków, 
konstrukcji, terenu, itp.

od 2000 zł Koszt jednodniowego skanowania obiektu/
obiektów

od 1,45 zł za m2

skanowanego 
obszaru

Złożenie oraz obróbka chmury punktów, 
wizualizacja i wymiarowanie wskazanych 
obiektów.

Bezinwazyjny pomiar gazu 
w szybach zespolonych 
(dwu i trójkomorowych)

od 90 zł/h Minimalna grubość obsługiwanego 
szkła ≥ 2 mm 

Maksymalna grubość obsługiwanego 
szkła ≥ 50 mm 

Cena obejmuje tylko i wyłącznie badanie, 
bez specjalnie przygotowanego raportu.

2000 
zł/tydzień

Wynajem urządzenia

Skaner laserowy Leica RTC360 3D

Analizator stężenia gazu/ Sparklike Laser



PREPARATYKA PRÓBEK DO BADAŃ

Drukarka 3D

Wydruk w technologii FDM od 50 zł/h Cena wydruku zależy od wybranego mate-
riału oraz złożoności drukowanego modelu.

Wycena wykonania modelu 3D po przesłaniu 
rysunku technicznego lub szczegółowych 
wymiarów elementu.

Dysponujemy materiałami takimi jak:
PLA, ABS, PET, ASA i inne. 

Cena projektu ustalana indywidualnie.Wykonywanie projektów 3D od 200 zł/
projekt

Korelacje między właści-
wościami chemicznymi/
fizycznymi 

Analiza wyników badań, 
wnioski, wykresy itp.

od 200 zł/
raport

Cena zależna od liczby badań, 
długości raportu

Tłumaczenie na język 
angielski

od 200 zł/
raport

Raport

*Cena zależna od rodzaju próbki, zastosowanych narzędzi pomiarowych, czasu pracy operatora. Do każdego zlecenia ustalana indywidualnie. 

•	 Podane ceny są cenami NETTO.
•	 Oferta nie zawiera kosztów materiałów do wytworzenia przedmiotu zamówienia, kosztów przygotowania próbki, montażu  

i demontażu w laboratorium.
•	 Koszty dostawy, montażu i demontażu, utylizacji próbek po badaniach pokrywa Zamawiający.
•	 Ostateczną cenę oraz termin realizacji badań ustala Dyrektor Laboratorium.



Export Sales Director
Jan Strzałkowski

tel.: +48 512 224 624
jan.strzalkowski@mlsystem.pl

Kamil Fila
Specjalista ds. rozwoju

tel.:+48 665 002 003
kamil.fila@mlsystem.pl 

ML SYSTEM Spółka Akcyjna
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie,
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0000565236


